ЗАЯВКА

на участие в V Всероссийской конференции

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИВУЧЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
	1
	Фамилия
	Попков

	
	Имя
	Владислав

	
	Отчество
	Александрович

	
	Год рождения
	1963

	2
	Страна
	Россия

	3
	Город
	Железногорск

	4
	Ученая степень
	-

	5
	Ученое звание
	-

	6
	Место работы
	Радиохимический завод ФГУП «ГХК».
Аспирант кафедры «Инженерная экология и безопасность жизнедеятельности» Политехнического института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

	7
	Должность
	Заместитель главного инженера завода

	8
	Адрес для переписки
	popkov_home@mail.ru


	9
	Телефон
	(3919) 75-54-60

913-560-1275

	10
	Факс
	(3919)75-38-90

	11
	E-mail
	popkov_home@mail.ru


	12
	Авторы
	В.А. Попков,
Т.А. Кулагина

	13
	Название доклада
	«Цементирование радиоактивных отходов и влияние их состава на параметры процесса и качество образующихся компаундов».

	14
	Аннотация доклада
	В соответствии с Международной Конвенцией о безопасности обращения с радиоактивными отходами на всех его этапах должны быть обеспечены эффективные средства защиты отдельных лиц, общества в целом и окружающей среды от вредного воздействия радионуклидов и ионизирующего излучения, как в настоящее время, так и в будущем. С точки зрения долговременной безопасности наиболее важным этапом обращения с радиоактивными отходами является их длительное хранение и захоронение.

Одним из факторов, обеспечивающих безопасность длительного хранения и захоронения радиоактивных отходов, является их физико-химическая характеристика. При выборе формы захораниваемых отходов следует учитывать не только соответствие ее качества действующим нормативным требованиям, но и экономические факторы.

Наиболее широко используемым в настоящее время процессом отверждения жидких радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности является включение ЖРО в неорганические вяжущие (процесс цементирования).

Образующийся при цементировании продукт обладает целым рядом достоинств. Он обладает высокой механической прочностью, является не горючим, радиационно и химически устойчив. Высокая плотность цементных материалов способствует уменьшению внешнего излучения.

Основной целью работы является определение зависимости свойств цементного компаунда от режима приготовления цементной смеси, подготовки пульпы и свойств используемой воды. Основными задачами при выполнении работ являются:

- проверка влияния физико-химических свойств воды на качество получаемого цементного компаунда;

- проверка влияния ультразвукового воздействия на пульпу перед «включением» ее в цементный компаунд.

При выполнении работы выполнено:

- определение растекаемости цементного компаунда;

- определение плотности цементного компаунда;

- определение скорости выщелачивания;

- механическую прочность (предел прочности на сжатие) образцов компаундов;

- испытания на морозостойкость
т.е. проверка всех характеристик предъявляемых к цементным компаундам для обеспечения их безопасного долговременного хранения.
По полученным результатам предложены методы подготовки радиоактивных отходов к отверждению в виде цементного компаунда, а также его составляющие.

	15 
	Необходима гостиница?
	нет

	16
	Вид участия
	доклад и  публикация

	17
	Со мной прибудет
	1 сопровождающий

	Подпись
	
	Дата


